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申請廠商: 彥豐實業有限公司 報告日期 : 2016 年 7 月 25 日 
 台中市南屯區文心路 1 段 378 號 6 樓之 3 

  
  
  

 

樣品敘述: 
壹(一)件所送檢樣品據指為 : 
品名 : LUDAVI 鑽石水瓶瓶身 
原產地 : 台灣 
樣品收到日期 : 2016 年 07 月 14 日 
開始測試日期 : 2016 年 07 月 14 日 

 
 
 

 
測試內容: 

依據客戶要求執行測試。 
 

溶出塑化劑含量 
 

依據客戶要求，將送檢樣品注入八分滿(300 mL)的水樣並放入波長為 254 nm 的 UV 燈箱中照射 8 小時，取其水樣並以液

相層析串聯質譜儀 (LC-MS-MS)分析。 
 

化合物 結果 (mg/L) 

 紅色塑膠瓶 

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) ND 
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) ND 
鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP) ND 
鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP) ND 
鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP) ND 
己二酸二辛酯(DEHA) ND 

 
備註: ND = 未檢測出 
 偵測極限 = 0.05 mg/L 
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-結束- 

 
本報告係根據 貴客戶所委託及提供之資料作成，並非針對任何特定行為提出建議，特請注意。除依 Intertek 與 貴客戶間服務合約之明示條款對 貴客戶負責外，Intertek 不就本報告內容對其他人

負注意義務或其他任何責任。除服務合約條款另有規定者外，Intertek 不對本報告提供任何明示或默示之擔保或保證。Intertek 已勤勉謹慎地進行審核，故除有故意或重大過失之情形外，Intertek
對  貴客戶因本報告所產生之損失不負任何契約、侵權、法律，或其他責任。 
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